






Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

0.807 0.87 0.642 0.701 0.0748 0.0905 1.343 1.406 0.075 0.147 1.941 2.059

1.02 1.083 0.854 0.913 0.0748 0.0905 1.657 1.72 0.075 0.147 1.941 2.059

1.283 1.346 1.067 1.126 0.0984 0.122 1.969 2.031 0.098 0.165 1.941 2.059

1.63 1.693 1.413 1.472 0.0984 0.122 2.469 2.531 0.098 0.165 1.941 2.059

1.87 1.933 1.654 1.713 0.0984 0.122 2.843 2.906 0.098 0.165 1.941 2.059

2.343 2.421 2.126 2.201 0.0984 0.122 3.594 3.657 0.098 0.165 2.441 2.559

2.843 2.921 2.602 2.681 0.1062 0.1338 4.075 4.138 0.106 0.177 2.441 2.559

3.469 3.547 3.197 3.323 0.1062 0.1338 4.969 5.031 0.106 0.177 2.441 2.559

4.469 4.547 4.197 4.323 0.1062 0.1338 6.157 6.22 0.106 0.177 2.941 3.059

5.531 5.622 5.232 5.358 0.1181 0.1496 7.283 7.349 0.118 0.193 2.941 3.059

6.594 6.685 6.295 6.421 0.1181 0.1496 8.469 8.531 0.118 0.193 3.441 3.559

8.594 8.72 8.268 8.39 0.1299 0.1653 10.59 10.66 0.13 0.204 3.909 4.091

10.72 10.85 10.3 10.54 0.1456 0.185 12.72 12.78 0.146 0.224 4.909 5.091

12.72 12.85 12.27 12.51 0.1574 0.2007 14.97 15.03 0.157 0.236 5.909 6.091

Product Specification For Lap Joint
Type C MSS SP-43 Schedule:10S
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